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Resumo:

          A desmineralização do substrato dental, quando se utiliza um sistema adesivo autocondicionante, depende

da ionização do monômero ácido presente no material, no entanto faltam estudos que avaliem a influência da

concentração de água na composição destas soluções em seu desempenho. Este estudo avaliou a influência de

diferentes concentrações de água no solvente de primers autocondicionantes experimentais na resistência de

união ao microcisalhamento e no padrão de condicionamento do esmalte. Foram formulados cinco primers

experimentais com concentrações de 0; 5; 10; 20 e 40% de água em massa (grupos P0, P5, P10, P20 e P40

respectivamente). Para constituir um sistema adesivo foi utilizada uma resina adesiva fotopolimerizável, (AD-50

Centro de Desenvolvimento e Controle de Biomateriais (CDC-Bio) - Faculdade de Odontologia / Universidade

Federal de Pelotas. Clearfil SE Bond foi utilizado como referência comercial. Sessenta dentes bovinos foram

preparados, distribuídos aleatoreamente em 6 grupos de 10 dentes, cada um. Cada dente recebeu 3 restaurações

(Ø=1,2mm e altura=1mm), confeccionadas com o auxílio de uma matriz de silicona, totalizando n=30. Após

armazenados por 24 horas em água destilada em estufa a 37° C, foram submetidos ao ensaio de

microcisalhamento em uma máquina de ensaios universal, EMIC. Em seguida o padrão de fratura foi avaliado

em microscópio de luz (100 x) e classificado.  A avaliação qualitativa do padrão de condicionamento do esmalte

foi realizada em microscopia eletrônica de varredura, notando-se maior desmineralização do esmalte com

aumento da concentração de água. Os valores de resistência de união (em MPa) foram submetidos à analise

estatística. Foram utilizados o teste Kruskal-Wallis e o método complementar de Student-Newman-Keuls [ P0

(17,1 MPa) = P40 (17,1 MPa) ] < [ P5 (22,5 MPa) = P10 (20,2 MPa) ] < [ CB (24,3 MPa) ] < [ P20 (25,0 MPa) ].

A concentração de água afeta os valores de resistência de união do sistema adesivo autocondicionante

experimental testado e o seu padrão de condicionamento.


