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1. INTRODUCAO

A escolha criteriosa de materiais dentarios e execucdo cuidadosa das etapas
clinica e laboratorial € essencial para alcancar bons resultados e estéticos em
tratamentos odontolégicos restauradores onde a estética € prioridade. Entre os
muitos materias restauradores existentes os materiais ceramicos sao excelente
opcdo devido as suas caracteristicas estéticas, dureza, cor e estabilidade
dimensional, o que favorece a longevidade deste tipo de restauracdo. De
acordo com Zhang (2000), a crescente demanda por estética ceramica exige
um melhor entendimento dos fatores que influenciam as propriedades estéticas
destes. Muitas vezes, porém o laboratério tinha usado a cor da ceramica é
ordenada por um dentista, a restauracédo definitiva ndo alcancar os resultados
desejados, apresentando uma diferenca significativa na cor quando ela retorna
para ser provado. Assim, 0 objetivo deste estudo foi avaliar se existe qualquer
tipo de mudanca na cor de uma ceramica utilizada na construcdo de
restauracoes metal free (Vita VM 7), devido a sua interacdo com o refratario

morre usado para construi-los.
2. MATERIAL E METODOS
Com uma matriz, que foram feitas 40 moldes de hidrocoldide reversivel em que

foram despejados os 4 grupos de 10 padrbes de refratarios, a seguir: Grupo 1,

Begoform (Bego), grupo 2, Ducera Lay Superfit (DeguDent GmbH), grupo 3
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Duravest, (Polidental) e grupo 4, Refrax Magnum (CNG). Apds a cura final,
esses padrbes refratarios foram removidos do molde e que tinham a forma de
uma base de 3,0 cm de diametro circular onde, no meio, havia uma depressao
lcm diametro deep/lcm circular.
Os padrdes foram entdo submetidos & demisséo de desgaseificacdo em um
Forno comum.

A Vita VM7 ceramica (transpa-dentina 3M2 cor) foram aplicadas em cada
padrao refrataria com um pincel de pélo de camelo e agua destilada e foram
entdo submetidos ao ciclo de queima em primeiro lugar, uma segunda camada
de ceramica foi aplicado e um segundo ciclo de queima foi realizado. As
ceramicas foram retiradas de dentro do refratario com a ajuda de um jet 10
micrébmetros particulas de éxido de aluminio, eles foram lavados, secos e
depois submetido ao ciclo de queima esmaltes. Como grupo controle, dez
ceramicas que nao tiveram nenhum contato com qualquer refratarios foram
feitas com o auxilio de um padrdo metalico. Este dispositivo tinha um émbolo
gue permitiu a ceramica ser aplicada e removida do padrdo metalico para ser
submetida ao primeiro ciclo de queima.As ceramicas foram colocadas
novamente no aparelho e o processo é repetido para o segundo ciclo de
gueima. Uma vez que nao estavam dentro de qualquer refratario, eles foram
submetidos ao ciclo de queima esmaltes sem qualquer preparacéo
especial. Todos os ciclos de queima dos grupos teste e controle foram
realizados em conformidade com a recomendacéo do fabricante da ceramica.
A cor foi medida com um colorimetro CR-10 Konic-Minolta portétil com 0,8 cm
de abertura de medicdo Cie-Lab. Os dados foram montados em uma tabela

para calcular a variagao de cor (AE, CIEL *a * b * do sistema) e, em seguida,
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submetidos a andlise estatistica utilizando 0 software GMC.

3. RESULTADOS E DISCUSSOES

A fim de quantificar AE, o L * a * b * valores das ceramicas testadas grupos
foram comparados com os valores de meios de L * a * b * obtidos na ceramica
grupo controle. As andlises estatisticas mostraram que os dados tiveram
distribuicdo normal e homocedasticidade, e foram entdo submetidos a uma
ANOVA. Este teste mostrou diferenca estatistica com significancia de 5% e os
dados foram entdo submetidos a teste de Tukey complementar, também com
significancia de 5%. As médias (e desvio padrdo) dos grupos testados foram:
grupo 1: 5,323 (1,71), grupo 2: 5,252 (0,89), grupo 3: 3.332 (1,79) e grupo 4:
3,088 (1,12).
O teste de Tukey complementar mostrou que todos os grupos testados
apresentaram uma mudanca de cor estatisticamente significante do grupo
controle, entre eles, os grupos 1 e 2 ndo houve diferenca estatistica entre si,
mesma forma, os grupos 3 e 4 também ndo mostrou diferenga estatistica entre
Si.

O CIE-L ab sistema analisa a cor no eixo de luz ("L" de valor, valores mais
elevados implicam ceramicas mais leve), no eixo vermelho-verde chroma ("a"
de valor, valores mais elevados implicam vermelhiddo chroma), bem no
amarelo-azul-eixo chroma (valor "b", os valores mais elevados implicam
amarelo chroma).
A ceramica VM7 tinha cor alterada por todos os refratarios testadas. O "L"
alteracdo, quando comparados com o0s valores através de grupos de controle,

sempre ligada a um valor mais claro quando um refratario foi usado. Além
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disso, no eixo vermelho-verde, a cor tinha uma tendéncia a mudar para o
vermelho em todos os grupos testados, apesar de os grupos 2 e 3 tiveram
alguns valores individuais, com um comportamento diferente (1 valor no grupo
2 e 2 valores no grupo 3).
Neste estudo, todos 0s grupos testados apresentaram alteracéo de cor, quando
comparado ao grupo controle. A alteracéo foi ou acima do limite perceptivel de
AE> 3,7 (grupos 1 e 2), como estava muito perto desse limite (grupo 3 e 4). Foi
também mostrou que os investimentos usados diferenca de cor apresentada
estatistica entre si (grupos 1 e 2 sendo mais distante do grupo de controle que
os grupos 3 e 4). Alguns autores ( CUBAS et al, 2008), mostrou também que a
ceramica de diferentes fabricantes podem apresentar cores diferentes, apesar
de ter a mesma tonalidade. Isso implica que a melhor maneira de fazer a
selecdo de cor é determind-lo usando uma escala feita com a ceramica e
refratarios usados pelo Ilaboratorio que ira produzir a restauracao.
A alteracéo foi ou acima do limite perceptivel de AE> 3,7 (grupos 1 e 2), como

estava muito perto desse limite (grupo 3 e 4).

4. CONCLUSOES

Todos os revestimentos utilizados na pesquisa afetaram a coloracao final da

ceramica, sendo que dois pode ser perceptivel visualmente.
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